¢ OPPDAL STEN

FDV / FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ANTIKKBJRSTET OVERFLATE

PRODUSENT Oppdal Sten AS
SKIFERTYPER Oppdal Lys
Oppdal Mark

Oppdal Trollheimen
PRODUKTER Kalibrert flis med antikkbgrstet overflate

KANTER PA PRODUKTER Hugget eventuelt saget

Oppdl Ly ‘

BERGART

Oppdal Lys, Oppdal Mgrk og Oppdal Trollheimen er kvartsittskiferere, og er
metamorfe bergarter. Mineralinnholdet er i hovedsak kvarts, feltspat og
glimmer. Det hagye kvartsinnholdet i skiferen gjer at den blir spesielt
slitesterk og av hgy kvalitet. Etter at skiferen er hugget eller saget, blir
overflaten barstet. Den barstede overflaten fremhever det flotte spillet i
skiferen.

KLARGJ@DRING

Oppdal Lys, Oppdal Mark og Oppdal Trollheimen bgrstet lagt i flis-skiferlim,
ma rengjeres med kaldt vann umiddelbart etter at den er lagt. Vask ngye og
skift ut vannet ofte for & unnga at det blir liggende igjen et limsler. Overfladig
fugemasse ma raskt vaskes bort, gjerne flere ganger for & fa skiferoverflaten
helt ren. Bytt vann jevnlig. Akemi sementflekkfierner* kan benyttes for &
fierne rester av limslar og fugemasse som ikke har blitt tilstrekkelig vasket
bort. Akemi steinrens* kan brukes for & f& overflaten pa skiferen helt ren far
impregnering.

SILIKONERING

Oppdal Sten anbefaler & bruke Akemi marmorsilikon* ved silikonering. Den
trenger ikke inn i skiferen og forarsaker misfarging. Mange andre typer
silikon misfarger skiferen fordi de er fettholdige.

PROSJEKTBILDER

Oppdal Mgrk

IMPREGNERING

Antikkbgrstete produkter kan legges bade inne og ute. Steder der skiferen er
ekstra utsatt for flekker utendars, f.eks.rundt bord og grillplasser, bar
impregneres for bruk. Innendgrs anbefaler vi at alle overflater impregneres
rett etter legging. Far impregnering pafgres, ma skiferoverflaten veere helt
terr og fri for stgv (evt. varmekabler ma veere avskrudd). Oppdal Sten har
god erfaring med Akemi anti-flekk* som er lett & pafgre, og som gir minimal
eller ingen forandringer i farge og glans/utseende. Forhgr deg hos din
skiferforhandler om hvor ofte dette bar gjgres.

VEDLIKEHOLD

Utenders er det som regel tilstrekkelig & koste og/eller spyle skiferen med
vann. Hvis det brukes haytrykksspyler bgr man veere forsiktig nar man
spyler skiferen og fugene. Skader i fugemassen kan fare til frostsprengning
pa underlimt skifer. Bruk av hgytrykkspyler med roterende dyse kan sette
spor i skiferen, sa hold litt god avstand, ikke spyl direkte. Innendgrs
anbefaler vi & bruke Akemi steinsape* til daglig rengjgring. For grovere
rengjering anbefales Akemi steinrens*. Uegnede rengjgringsmidler kan
skade impregneringen.

FLEKKFJERNING

Det finnes flere forskjellige midler for & fierne flekker pa skifer. Akemi olje- og
fettfjerningspasta* fjerner poredypt olje-, fett- og voksflekker. Malingflekker
og grafitti kan fiernes med Akemi grafitti-fierner*. Organiske flekker og
misfarginger, som rgdvin,blod, granske, mose etc., kan fijernes med Akemi
anti-grgnn power*. Akemi rustfierner* er egnet til fjerning av rustflekker. Obs!
Stalbarste ma ikke brukes til fierning av flekker siden stélrester fra barsten
kan medfare rustflekker pa skiferen.

Viktig: Felg bruksanvisningene pa pleiemidlene ngye.

* Her omtales Akemiprodukter levert av Tandberg AS, men det finnes flere alternative
leverandgrer.

Sikkerhetsdatablad og tekniske beskrivelser av pleiemiddlene finner du pa:
www.s-tandberg.no

Ta kontakt med din neermeste forhandler for veiledning og gode rad!

- fra det norske grunnfjellet
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