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@ OPPDAL STEN NATUROVERFLATE

PRODUSENT Oppdal Sten AS
SKIFERTYPER Oppdal Lys
Oppdal Mark

Oppdal Trollheimen
PRODUKTER Alle typer skiferprodukter med naturoverflate
DIMENSJONER Alle dimensjoner som produseres

KANTER PA PRODUKTER Bruddkant, hugget og saget

Oppdal Lys

BERGART

Oppdal Lys, Oppdal Mgrk og Oppdal Trollheimen er en kvartsittskifer, som
er metamorfe bergarter. Mineralinnholdet er i hovedsak kvarts, feltspat og
glimmer. Det hgye kvartsinnholdet i skifertypene gjar at de blir spesielt
slitesterke og av hgy kvalitet. | de naturgitte lagene i skiferen ligger det
glimmersjikt, og det er etter disse sjiktene skiferen kan spaltes.
Naturoverflaten fremkommer nér skiferen spaltes.

KLARGJQDRING

Skifer utendgrs lagt i sand eller subbus spyles ren etter at den er lagt. Unnga
a spyle ut sand/subbus fra fugene. Skifer lagt i martel eller i skifer-flislim,
bé&de inne og ute, ma rengjeres med kaldt vann umiddelbart etter at den er
lagt. Vask ngye og skift ut vannet ofte for & unnga at det blir liggende igjen et
martel/limslgr. Overfladig fugemasse ma raskt vaskes bort, gjerne flere
ganger for & fa skiferoverflaten helt ren. Bytt vann jevnlig. Akemi
sementflekkfierner* kan benyttes for & fierne rester av limslar og fuge som
ikke har blitt tilstrekkelig vasket bort. Akemi steinrens* kan brukes for & f&
overflaten pa skiferen helt ren fer impregnering.

PROSJEKTBILDER

‘ Oppdal Mork

) Oppdal Trollheimen

IMPREGNERING

Steder der skiferen er ekstra utsatt for flekker utendgrs, f.eks. rundt bord og
grillplasser, bgr impregneres far bruk. Innendgrs anbefaler vi at alle
overflater impregneres fer bruk. Far impregnering paferes ma
skiferoverflaten veere helt tarr og fri for stgv (evt. varmekabler ma veere
avskrudd). Oppdal Sten har god erfaring med Akemi anti-flekk* som er lett &
pafgre, og som gir minimal eller ingen forandringer i farge og
glans/utseende.

VEDLIKEHOLD

Utendars er det som regel tilstrekkelig & koste og/eller spyle skiferen med
vann. Hvis det brukes haytrykksspyler, bar man veere forsiktig nr man
spyler fugene. Skader i fugene kan fere til frostsprengning pa underlimt
skifer. Bruk av haytrykkspyler skader ikke skiferen, men kan skade
impregneringen. Sand- eller subbusfuger kan man risikere & spyle eller
berste opp. Hvis dette skjer m& man etterfylle med ny fugemasse. Innendgars
anbefaler vi & bruke Akemi steinsape* (kan ogsa brukes ute) til daglig
rengjaring. For grovere rengjgring anbefales Akemi steinrens*. Uegnede
rengjgringsmidler kan skade impregneringen.

FLEKKFJERNING

Det finnes flere forskjellige midler for & fierne flekker pa skifer. Kalkutslag pa
skifer ute, kan forekomme der det er brukt betong og martel. Akemi
sementflekkfierner* egner seg til & ta kalkflekker. Akemi olje- og
fettfierningspasta* fijerner poredypt olje-, fett- og voksflekker. Malingflekker
og grafitti kan fiernes med Akemi grafitti-fierner*. Organiske flekker, som
rgdvin, blod, grenske, mose etc. kan fiernes med Akemi anti-grgnn power*.
Akemi rustfierner* er egnet til fierning av rustflekker. Obs! Stalbarste ma ikke
brukes til fierning av flekker siden stalrester fra barsten kan medfere
rustflekker pa skiferen.

Viktig: Felg bruksanvisningene pa pleiemidlene ngye.

* Her omtales Akemiprodukter levert av Tandberg AS, men det finnes flere alternative
leverandgrer.

Sikkerhetsdatablad og tekniske beskrivelser av pleiemiddlene finner du pa:
www.s-tandberg.no

Ta kontakt med din neermeste forhandler for veiledning og gode rad!

- fra det norske grunnfjellet
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